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Nachgewiesen wirksam: auch nach mehr als 10
Jahren wirkt die Beschichtung effektiv gegen
Mikroorganismen.

Dauerhafter Schutz: die antimikrobielle
Beschichtung von robatherm verhindert die
Bildung eines geféhrlichen Biofilms.

Sie sind verantwortlich fiir die Raumluft-Qualitat?
Mit RLT-Gerdten von robatherm werden Sie Ihrer
Verantwortung sicher und langfristig gerecht.

Raumlufttechnische Gerate bereiten Luft auf und

Antl m! kro b I el I e miissen deren Qualitiat und damit deren hygienische
BeSC h IC htu n g " Konditionierung dauerhaft sicherstellen. Betreiber,

Errichter und Planer von RLT-Anlagen stehen hier
besonders in der Verantwortung, dass Menschen
nicht durch Mikroorganismen gefdahrdet werden.
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Um die Ansiedlung von Mikroorganismen im RLT-Gerat zu
vermeiden, bietet robatherm RLT-Gerate mit einer lang
wirksamen antimikrobiellen Beschichtung an. Diese leistet
einen wertvollen Beitrag zur Reduzierung selbst multi-
resistenter Keime und fiir eine dauerhaft hygienische
Konditionierung der Luft.
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RLT-Gerdte fiir die Konditionierung von Frischluft fiir Reinrdume.

== = Rund 11.500 Liter Luft atmet ein Erwachsener pro Ansiedlung und Vermehrung von Mikroorganismen
Gefa h ren praventlon Tag. Teilweise 90 % und mehr betridgt der Anteil Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen Mikroorganismen
iSt WiChtig . konditionierter Raumluft an der Gesamtmenge der wie Bakterien, Pilze oder Algen auf jeder erdenklichen Ober-
geatmeten Luft. Damit wird deutlich, welche flache auftreten und sich ausbreiten. Dort bilden sie eine
Bedeutung die Luftqualitat in Raumen einnimmt. diinne Schleimschicht, den Biofilm. Dieser bietet Mikro-

organismen auch Schutz. Im Biofilm steigt deren Immunitat
an, gegeniiber extremen pH- und Temperatur-Schwankungen,
Bakteriziden, aber auch UV- und Rontgenstrahlung. Das
konterkariert Reinigungs- und PraventivmaBnahmen, die auf
Warme, Reinigungsmitteln oder Strahlung basieren.
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Effektiver Schutz: Die antimikrobielle Pulverschichtung der Thermopaneele.
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= = = Anhaltender, effektiver Schutz Drastische Reduktion der Keime

Die Wirkungsweise e e N = o |
Die antimikrobiellen Additive der robatherm Pulverbe- Die eingebundenen Additive wirken — anders als antibakter-

del" | ntl mi kl‘ObIel Ien schichtung sind metallorganische Stoffe mit ionisierender ielle Wirkstoffe, die nur Bakterien (Pneumokokken, Staphy-

- Wirkung. Dadurch werden kontinuierlich neue Ionen lokokken, Coli-Bakterien, MRSA) bekampfen — auch gegen

Beschichtung. ung. D fontinuierlch neue fonen salcerien, MRSA) belamp ' 9¢9
gebildet, die anhaltend Keime t&ten. Eine antibakterielle Algen und Schimmelpilze (Aspergillus Niger) und dies
Beschichtung mit handelsiiblichem Nano-Silber erzielt dauerhaft. Die Ionen greifen die Stoffwechselsysteme der
anfanglich zwar erkennbare Ergebnisse, die Wirkung lasst Zellen an und verhindern deren Ausbreitung. Pro Stunde
indes meist bereits nach Wochen nach. und Quadratzentimeter werden auf diese Weise bis zu 5

Millionen Keime beseitigt.



Geprift, bestatigt
und zertifiziert.

Seit Einfithrung der antimikrobiellen Beschichtung
bei robatherm wird deren Wirksamkeit in einer
Langzeitstudie untersucht, inzwischen seit iiber
10 Jahren.

Bestatigt: Mehr als 10 Jahre unverandert wirksam
Die sehr hohe Wirksamkeit gegen grampositive und gram-
negative Bakterien sowie die Wirksamkeit gegen Schimmel-
pilze wurde bereits 2010 durch ein unabhangiges, fachlich
anerkanntes Priifinstitut bestatigt. Ein Gutachten im Jahr
2020 bestatigte nach Uber 10 Jahren die praktisch unveran-
derte Wirksamkeit der antimikrobiellen Pulverbeschichtung.
Die Proben waren in dieser Zeit unter realen Einsatz-
bedingungen dem AuBenluftstrom in einem RLT-Gerat
ausgesetzt.

Mit Zertifikat auf der sicheren Seite

Dass die Wirksamkeit von einem unabhéngigen Institut
geprift wurde, ist ein wichtiger Aspekt. Auch wenn die
Effektivitat der Beschichtung sich bereits in internen
Analysen abzeichnete, steht die externe Uberpriifung und
die Langzeitstudie fiir Transparenz und Glaubwiirdigkeit.
Zertifikate von unabhangigen Instituten bieten somit eine
fundierte Entscheidungsgrundlage bei einem Vergleich
unterschiedlicher Gehause.

Antimikrobielle Beschichtung 7 | 8

Die Wirksamkeit wurde von einem unabh&ngigen Institut mehrmals bestatigt.
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Glatte Flachen erleichtern die Reinigung des RLT-Gerdts.

D a uerh aft hyg i en i SCh . RLT-Gerate von robatherm sind fiir eine lange Lebensdauer
ausgelegt. Um Luft auch dauerhaft hygienisch behandeln zu

Da uerhaft a Uf d er kdnnen, ist eine fachgerechte und regelmaBige Wartung

si C h eren Seite . elementar. Die einfache Reinigbarkeit von robatherm RLT-

Geraten ermdglicht eine schnellere und griindlichere
Wartung und hilft damit Betreibern, Luft dauerhaft sauber
zur Verfiigung zu stellen. Die antimikrobielle Beschichtung
bietet somit eine duBerst effektive, ergdnzende MaBnahme,
um die ohnehin hohen Hygienestandards von robatherm
RLT-Gerdten langfristig zu erhalten.

robatherm tbernimmt keine Gewahrleistung und Haftung fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Inhalte dieser Unterlage.
Abbildungen und Beschreibungen enthalten teilweise (iber die Standardausfiihrung hinausgehendes Zubehér.
Technische Anderungen vorbehalten. Ausgabe 01/2021. © Copyright by robatherm.
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